Plast og PVC i Den Gamle
Bys 1974-kvarter

Af Bodil Klarskov Larsen og Gitte Sorig Thomsen

De mange ting og sager, der bruges i 1974-kvarterets udstillin-
ger, er ofte lavet i er materiale, som stiller nye krav til konserva-
torernes evner. Her fortaller et par af Den Gamle Bys konserve-
ringsteknikere Bodil Klarskov Larsen og Gitte Sorig Thomsen om
arbejdet med at bevare disse genstande.

Der skal mange ting til at fylde skabene og skufferne i Térn-
borg, og forud for &bningen af bygningen har tusindvis af
genstande vaeret gennem kyndige hender. I Frk. Sneums
lejlighed alene, er der blevet renset og restaureret over 6000
genstande. Det er et stort antal, og et helt hold ansatte og
frivillige har arbejdet pa projektet, siden arbejdet startede i
efterdret 2012.

Nye udfordringer

Sarligt behandlingen af de moderne materialer har veret en
udfordring. De nye genstande nedbrydes pa andre méader end
mange af de materialer, vi tidligere har arbejdet med i Den
Gamle By. Der findes flere eksempler pa nedbrydning af mo-
derne ting, som vi endnu ikke har fundet bevaringsmassige
lgsninger pa. Mange plastmaterialer er ikke produceret med
lang holdbarhed i tankerne, og deres relativt hurtige ned-
brydning giver anledning til en del hovedbrud.' En plastic-
pose er f.eks. fremstillet til kun at skulle holde et ar.

Mange har den opfattelse at plastmaterialer varer evigt,
eller nasten i hvert fald. Denne opfattelse bliver styrket af
medierne, der gang pd gang forteller os om, hvor lang tid
det tager for plast at blive nedbrudt i naturen.? Det er ogsd
korreke, at det tager op til 500 ar for nogle plasttyper at
blive totalt nedbrud¢e’, men det er ikke ensbetydende med, at
nedbrydningen ikke starter langt tidligere og kan vere synlig
efter ganske fa dr. Misfarvning, krakelering og fedtede over-

flader er tegn pd nedbrydning af plast.

Der skal mange genstande til,
Jor et kokkenskab ser troverdigr
ud. Froken Sneums lejlighed i
1974-kvarteret.
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Masser af Margretheskile i
Froken Sneums lejlighed i Tarn-
borg.

Opbevaringsbotter i plastik
med misfarvede og krakelerede
overflader, stor revnedannelse og

udtrak af blodgorer.
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Hverdagsting

Det er ting fra hverdagen, der er blevet indsamlet til
1974-kvarteret. De har i de fleste tilfelde veret i brug i flere
ar og er derfor slidte. Nogle af genstandene har bagefter lig-
get i en fugtig kelder eller garage. Et ustabilt og fugtigt klima
samt megen varme, pavirker genstanden negativt. Synligt lys
og UV lys er nogle af de mest nedbrydende faktorer for plast.
Fx akkumuleres pavirkningen fra lys i genstanden. Selvom en
genstand har henligget i morke i 30 dr, vil pavirkningen fra
de foregaende ér betyde, at den hurtigt vil blive nedbrudt,
hvis den udszttes for blot en smule lys pa ny.* Nir nedbryd-
ningen af en plastgenstand bliver synlig, er det ofte for sent
at bevare den, fordi de nedbrydende kemiske reaktioner er
begyndt.®

Ting af plast
En del af tingene til 1974-kvarteret viste allerede tegn pa
begyndende nedbrydning. Nedbrudte overflader kan ode-
leegges yderligere af rengering, og den originale overflade kan
forsvinde helt, hvis man gér for kraftigt til verks. Flere af
plastgenstandene var blevet deforme i tidens lob, men kunne
i nogle tilfelde rettes ud ved hjelp af varmen fra en hartorrer,
som blgdgjorde plastmaterialet.

Arbejdet med at gore tingene klar til udstilling, foregik
i lejede lokaler i Viby. Nar tingene var gjort klar, skulle de
derfor pakkes og flyttes ind til Den Gamle By. De forskellige
typer af plastgenstande mactte ikke blive pakket sammen, da

nedbrydningen i én genstand kunne starte eller accelerere




Solcreme flaske under nedbryd-
ning — overfladen er fedtet og
det ene hjorne blodt og mis-
Jarver.

nedbrydningen i en anden. Ting af bade plast og metal skulle

sd vidt muligt pakkes, sa de forskellige materialer berarte
hinanden mindst muligt. Metal kan nemlig virke @ldende pé
visse plastgenstande og korrosion fra metallet kan misfarve

plasten.®

Fremtidig bevaring
Man kan begranse skaden pd de ting, der udstilles i
1974-kvarteret hvis der bliver taget hensyn til de materialer,
de er lavet af. Det vil for eksempel veere meget skadeligt for
mange typer af genstande at blive udstillet i direkte sollys,
men man kan minimere de skadelige effekter fra lyset ved at
sette en film pd vinduerne, der filtrerer de ultraviolette strd-
ler. Filmen fjerner de mest skadelige straler og giver derved
et bedre milje for tingene. Meget svingende temperaturer
eller fugtighed kan ogsd vare med til at sztte gang i de ned-
brydende kemiske reaktioner, sd det er vigtigt med et stabilt
opbevaringsmilje.

Der gemmes en del dubletter af genstandene til
1974-kvarteret, som kan findes frem, hvis de udstillede ting
skulle lide skade.

PVC forkleder

Et eksempel er gynzkologklinikkens PVC forkleder. Der
findes i alt tretten forkleder, hvoraf kun ét skal henge i kli-
nikken. De resterende tolv er blevet pakket, si de kan blive
forsvarligt opbevaret pa magasin under kontrollerede klima-
forhold, indtil der en dag er brug for dem. Blodt PVC er
nemlig berygtet for at blive nedbrudt meget hurtigt. Forkle-
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PVC forklederne til Gynaeko-
logklinikken bliver pakket i en

speciallavet kasse.
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derne har oprindeligt varet opbevaret sammenfoldet og det

har givet folde- og trykmarker i materialet. Metalringene har
afsat trykmarker og gronne merker i det hvide PVC.

For at opbevare forkleederne bedst muligt blev de pakket i
en stor kasse, hvor de kan ligge fladt og undga flere folde- og
trykmeerker. En anden vigtig grund til at opbevare forkle-
derne fladt er, at en plast som PVC over tid mister bledgerer,
fordi den er fysisk og ikke kemisk bundet i materialet. Den
vil derfor med tiden blive skubbet ud til overfladen og derfra
ud i luften. Et koldt og tet opbevaringsmiljg vil forsinke
denne proces, skont den ikke kan stoppes. Et kraftigt tab af
bledgerer fir materialet til at krympe og blive stift. Hvis for-
kleederne opbevares sammenfoldede, er der derfor en risiko
for, at de senere ikke vil kunne foldes ud uden, at de odelaeg-

ges.”

Nye erfaringer

Arbejdet med de mange plastmaterialer i 1974-kvarteret har
krevet grundige overvejelser. Erfaringen med bevaring af de

nye typer af materialer har veret begrenset og det har derfor
varet nedvendigt at sege nye veje, sd tingene kunne bevares

til gleede for vores museumsgzaster.
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How to preserve plastic and PVC

Thousands of objects have been collected and prepared
before the opening of the new exhibitions in the Térnborg
building. Many of the objects are made from modern ma-
terials, and this gave rise to a new set of challenges for the
museum with regard to their treatment, exhibition and stor-
age. The modern materials need to be treated differently to
the traditional materials that the museum is used to dealing
with. Especially the many types of plastics are subject to
complex deterioration processes, and the objects had to be
assessed and treated with consideration for their chemical
make-up. An interdisciplinary approach where conservators
worked with staff from other departments ensured that all
these many objects were prepared and treated in the best

ways to secure them for the future.
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